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  Причины образования трещин в балконной плите.
  

Трещины в балконной плите указывают на наличие скрытых дефектов.

  

Главная причина образования трещин состоит в возникновении нагрузок больших, чем
плита может выдержать.

  

Особенно опасны трещины, возникающие перпендикулярно размещенной внутри плиты
арматуры. Такие 
трещины
устранить нельзя, поэтому плиту нужно заменить или усилить.

  

 1 / 1


